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CERTIFICATO di PROVA N. 0077/2003

ALTAIR

GEOTECNICA - GEOMECCANICA E

emesso 17/02/2003
Costituito da n. 5 pagine compresa la presente

- Committente Studio Associato SOILDATA
Commessa REVISIONE GENERALE AL PRG
Localita MERATE (LC)

Verbale di Accettazione n.

0204 Data 13/02/03

DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE

Tipo di Materiale

n. 1 campione di terreno rimaneggiato

| Sondaggio/Pozzetto P1
Campione C1
Profondita -
ELENCO PROVE
Prova Procedura Data inizio | Data fine
Analisi granulometrica per Raccomandazioni AGI
setacciatura e sedimentazione 1994 13/02/03 16/02/03
Determinazione limiti di consistenza ?é%‘]‘f’d CNR-UNI 13/02/03 16/02/03
SPERIMENTATORE IL DIRETTORE

Dott. Massimiliano VOLPONES

Dott.

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C.

Uffici e laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) - Via Vespri Siciliani, 12

Tel. 0261298369 r.a. - Fax 0261296490 - E-mail: geoaltair@tin.it
R.E.A. n. 1198777 - Registro Imprese Milano n. MI146 - 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153
Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37
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Analisi granulométrica per setacciatura

Aarda ran la Dannamanda=i i Arzl _4004
in'accorde conle Raccemandazioni ACH- 1884

Certificato n. 0077/2003 del 17/02/2003
COMMITTENTE SOIL DATA

COMMESSA Revisione generale al PRG

LOCALITA' MERATE (LC)

DATA 17/02/2003

CAMPIONE P1C1

Peso iniziale (Passante 3") 2136 g

Diametro massimo 75 mm

Passante 75 mm 100.00 %
Passante 50 mm 100.00 %
Passante 38 mm 85.78 %
Passante 25 mm 79.47 %
Passante 19 mm 78.55 %
Passante 9,5 mm 75.31 %
Passante 4,75 mm 70.46 %
Passante 2,00 mm 64.42 %
Passante 0,85 mm 57.80 %
Passante 0,42 mm 50.01 %
Passante 0,25 mm 42.51 %
Passante 0,15 mm ' 3387 %
Passante 0,075 mm 24.57 %

FRAZIONI GRANULOMETRICHE ASTM CARATTERISTICHE

Ghiaia 29.54 %

Sabbia 45.89 %

Limo+argilla 24.57 %

LL 21 %

LP 16 %

P 5 %
CLASSIFICAZIONE ASTM SC-SM
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Analisi granulometrica per sedimentazione

in accords conle Raccomandazioni ACH - 1924

Certificato n. 0077/2003 del 17/02/2003

COMMITTENTE SOIL DATA

COMMESSA Revisione generale al PRG

LOCALITA' MERATE (LC)

DATA 17/02/2003

CAMPIONE P1C1

Peso iniziale 50¢g

Diametro massimo 0.075 mm

DIAMETRO PERCENTUALE

0.0558 mm 22.16 %
0.0411 mm 19.83 %
0.0302 mm 17.50 %
0.0221 mm 15.16 %
0.0162 mm 12.83 %
0.0120 mm 11.67 %
0.0086 mm 10.50 %
0.0061 mm 9.15 %
0.0044 mm 7.21 %
0.0031 mm 6.84 %
0.0022 mm 5.29 %
0.0016 mm 4.31 %
0.0013 mm 3.71 %

FRAZIONI GRANULOMETRICHE ASTM CARATTERISTICHE

Limo 12.69 %
Argilla 4.88 %
LL 21 %
LP 16 %
P 5 %
CLASSIFICAZIONE ASTM SC-SM
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DETERMINAZIONE LIMITI DI CONSISTENZA
e CALCOLO DELL'INDICE DI PLASTICITA'
Standard CNR-UNi 10014

Certificaton.  0077/2003 del 17/02/2003

COMMITTENTE SOIL DATA
COMMESSA Revisione generale al PRG

LOCALITA' MERATE (LC)
DATA 17/02/2003
CAMPIONE P1C1

LIMITE LIQUIDO

TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) N. COLPI UMIDITA' (%)
21.67 91.17 78.65 15 21.97
22.24 89.39 77.94 25 20.56
2243 87.60 76.89 35 19.67

25.00
24.00
23.00

.. '22:00
§ \
= 21.00 ‘\\\

20.00 =\.

19.00

18.00

10 100
N. colpi

LIMITE PLASTICO

TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) UMIDITA' (%)

14.7 23.82 22.56 16.03
14.14 25.07 23.53 16.40
LL 21 %
LP 16 %
P 5%
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ALTAIR

GEOTEC

'NICA - GEOMECCANICA

CERTIFICATO di PROVA N. 0078/2003
emesso 17/02/2003
Costituito da n. 5 pagine compresa la presente

Committente Studio Associato SOIL DATA
Commessa REVISIONE GENERALE AL PRG
Localita MERATE (LC)

Verbale di Accettazione n.

0204 Data  13/02/03

DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE

Tipo di Materiale

n. 1 campione di terreno rimaneggiato

Sondaggio/Pozzetto P2
Campione C1
Profondita -
ELENCO PROVE
Prova Procedura Data inizio Data fine
Analisi granulometrica per Raccomandazioni AGI 13/02/03 16/02/03
setacciatura e sedimentazione 1994
Determinazione limiti di consistenza ?é%’}iard CNR-UNI 13/02/03 16/02/03
SPERIMENTATORE IL DIRETTORE
Dott. Massimiliano VOLPONES Dott. FINI
ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C.
UfTici ¢ laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) - Via Vespri Siciliani, 12
Tel, 0261298369 ra. - Fax 0261296490 - E-mail: ecoaltair@tin.it

R.E.A. n. 1198777 - Registro Imprese Milano n, MITT46 - 252303 C.F ¢ po IVA nL 08041580153

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37
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Analisi granulometrica per setacciatura

fem mmmmmdas ame s Danamoaamdamiami Al AnnA
I Al WY il 1T IS DO NGl Al = TuueT

Certificato n. 0078/2003 del 17/02/2003
COMMITTENTE SOIL DATA

COMMESSA Revisione generale al PRG

LOCALITA’ MERATE (LC)

DATA 17/02/2003

CAMPIONE P2C1

Peso iniziale (Passante 3") 1687 g

Diametro massimo 55 mm

Passante 75 mm 100.00 %
Passante 50 mm 100.00 %
Passante 38 mm 93.84 %
Passante 25 mm 91.01 %
Passante 19 mm 91.01 %
Passante 9,5 mm 84.92 %
Passante 4,75 mm 77.47 %
Passante 2,00 mm 69.62 %
Passante 0,85 mm 62.98 %
Passante 0,42 mm 56.18 %
Passante 0,25 mm 50.35 %
Passante 0,15 mm 43.12 %
Passante 0,075 mm 34.02 %

FRAZIONI GRANULOMETRICHE ASTM CARATTERISTICHE

Ghiaia 22.53 %

Sabbia 43.45 %

Limo+targilla 34.02 %

LL 25 %

LP 18 %

IP d %
CLASSIFICAZIONE ASTM SC-SM
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Analisi granulometrica per sedimentazione

in arrarda ran la Darnamandasiani Azl 4004
e RTTOTLT SO0 W2 RACCCMAanNCaIiCll /s - ey

Certificato n. 0078/2003 del 17/02/2003

COMMITTENTE SOIL DATA

COMMESSA Revisione generale al PRG

LOCALITA’ MERATE (LC)

DATA 17/02/2003

CAMPIONE P2C1

Peso iniziale 50g

Diametro massimo 0.075 mm

DIAMETRO PERCENTUALE

0.0565 mm 29.60 %
0.0422 mm 25.29 %
0.0313 mm 20.99 %
0.0229 mm 17.76 %
0.0167 mm 14.53 %
0.0124 mm 12.38 %
0.0089 mm 10.77 %
0.0063 mm 8.90 %
0.0045 mm 7.29 %
0.0032 mm 6.24 %
0.0023 mm 4.09 %
0.0016 mm 3.27 %
0.0014 mm 2.45 %

FRAZIONI GRANULOMETRICHE ASTM CARATTERISTICHE

Limo 3061 %
Argilla 341 %
LL 25 %
LP 18 %
P 7 %
CLASSIFICAZIONE ASTM SC-SM
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DETERMINAZIONE LIMITI DI CONSISTENZA
e CALCOLO DELL'INDICE DI PLASTICITA'
Standard CNR-UNi 10014

Certificato n.

0078/2003 del 17/02/2003

COMMITTENTE SOIL DATA

COMMESSA
LOCALITA'
DATA
CAMPIONE

Revisione generale al PRG
MERATE (LC)

17/02/2003

P2C1

LIMITE LIQUIDO

TARA (g)
22.22
22.17
22.23

PESO UMIDO (g) PESO SECCO(g)  N.COLPI UMIDITA' (%)
90.05 76.08 15 25.94
91.27 77.61 25 24.64
96.77 82.35 32 23.99

30.00

28.00

28.00

27.00

26.00

25.00

W (%)

24.00

N o1 A S ' ' __..i i : I I

22.00

21.00

20.00

100 |
N. colpi

LIMITE PLASTICO

TARA (g)
13.92
13.59

PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) UMIDITA' (%)
25.12 23.41 18.02
25.34 23.58 17.62

LL 25 %
LP 18 %
IP 7 %
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ALTAIR

GEOTECNICA - GEOMECCANICA

CERTIFICATO di PROVA N. 0079/2003
emesso 17/02/2003

Costituitodan. 5

pagine compresa la presente

Committente Studio Associato SOIL DATA
Commessa REVISIONE GENERALE AL PRG
Localita MERATE (LC)

Verbale di Accettazione n.

0204 Data  13/02/03

DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE

Tipo di Materiale

n. 1 campione di terreno rimaneggiato

Sondaggio/Pozzetto P3
Campione C1
Profondita -
ELENCO PROVE
Prova Procedura Data inizio Data fine
Analisi granulometrica per Raccomandazioni AGI 13/02/03 16/02/03
setacciatura e sedimentazione 1994
Determinazione limiti di consistenza ?é%qiard CNR-UNI 13/02/03 16/02/03
SPERIMENTATORE IL DIRETTORE

Dott. Massimiliano VOLPONES

ALTAIR s.a.s. di
Uttict ¢ luboratorio: 20002 CINISELI

1. 0261298369 r.a. - Fax ().

Griffini Lamberto & C.
O BALSAMO (MDD - Via Vespri Siciliani. 12

61 296490 - E-mail: ecoaltair@ tinit

E.A.n 1198777 - Registro Imprese Milano n. M6 - 252303 COF e p. IVA n. O8I
Sede Legale 20149 MILANO Via E |'.‘\"||:|i'|.-. 37
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Analisi granulometrica per setacciatura

Bon mmm sl e B Pl o e e deloz A/ ANNA
1 aLLUIuy Ll 1T Navuuilialiiuaciviig A = 1995

Certificato n. 0079/2003 del 17/02/2003
COMMITTENTE SOIL DATA

COMMESSA Revisione generale al PRG

LOCALITA' MERATE (LC)

DATA 17/02/2003

CAMPIONE P3C1

Peso iniziale (Passante 3") 361.27 g

Diametro massimo 4 mm

Passante 75 mm 100.00 %
Passante 50 mm 100.00 %
Passante 38 mm 100.00 %
Passante 25 mm 100.00 %
Passante 19 mm 100.00 %
Passante 9,5 mm 100.00 %
Passante 4,75 mm 100.00 %
Passante 2,00 mm 97.43 %
Passante 0,85 mm 92.82 %
Passante 0,42 mm 88.10 %
Passante 0,25 mm 83.34 %
Passante 0,15 mm ' 76.20 %
Passante 0,075 mm 63.85 %

FRAZIONI GRANULOMETRICHE ASTM CARATTERISTICHE

Ghiaia 0.00 %

Sabbia 36.15 %

Limo+argilla 63.85 %

LL 30 %

LP 19 %

P 1 %
CLASSIFICAZIONE ASTM CL

Pagina3 di 5

LABORATORIO GEOTECNICO ALTAIR - ASSOCIATO ALLLG.L. n. 51 dal 1988




Analisi granulometrica per sedimentazione

in annnavda ran lan Dassaamandasiani A2l _ 4004
B UL M S T A I i el T T

Certificato n. 0079/2003 del 17/02/2003

COMMITTENTE SOIL DATA

COMMESSA Revisione generale al PRG

LOCALITA' MERATE (LC)

DATA 17/02/2003

CAMPIONE P3C1

Peso iniziale 50 g

Diametro massimo 0.075 mm

DIAMETRO PERCENTUALE

0.0558 mm 57.57 %
0.0406 mm 53.53 %
0.0298 mm 47 .47 %
0.0220 mm 40.41 %
0.0162 mm 33.34 %
0.0121 mm 28.29 %
0.0088 mm 22.23 %
0.0063 mm 18.73 %
0.0045 mm 13.68 %
0.0032 mm 11.72 %
0.0023 mm 7.68 %
0.0016 mm 6.14 %
0.0014 mm 4.59 %

FRAZIONI GRANULOMETRICHE ASTM CARATTERISTICHE

Lime 57.45 %

Argilla 6.39 %

LL 30 %

LP 19 %

IP 11 %
CLASSIFICAZIONE ASTM CL
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DETERMINAZIONE LIMITI DI CONSISTENZA
e CALCOLO DELL'INDICE DI PLASTICITA'
Standard CNR-UNI 10014

Certificaton.  0079/2003 del 17/02/2003
COMMITTENTE SOIL DATA

COMMESSA Revisione generale al PRG

LOCALITA' MERATE (LC)

DATA 17/02/2003

CAMPIONE P3C1

LIMITE LIQUIDO

TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g)  N.COLPI UMIDITA' (%)
22.25 88.77 72.57 15 32.19
21.41 87.64 72.30 25 30.14
22.38 87.40 72.74 35 29.11

35.00

34.00 - : 5 i | | S SR -

33.00 —-

32.00 |——

31.00

30.00

W (%)

29.00 - —

o R [ S — . ' i — +

or il e 1 S I I

2600 - oo __E____ - ..__ .___f:

25.00
10 100

LIMITE PLASTICO

TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) UMIDITA' (%)

15.17 27.04 25.14 19.06
13.75 24.36 22.62 19.62
LL 30 %
LP 19 %
iP 11 %
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